dichte Kugelpackungen

f.c.c. (Fm3m)
h.c.p. (P63/mmc)

Elemente (kovalent)

Diamant (Fd3m, P63/mmc),
Graphit, As, ...

kovalente
Strukturen

binare Chalkogenide

kovalente Verbindungen

A-...ide (binadre Zintl-Ph.)

Legierungen A-Salze
CuAu, CujAu, ... NaCl, CdCl,, MgAl,O,, Si0,, P,0q, ... GaAs, SnTe, BN, ... NaTl, Caln,, CaSi,, ...
Li,O, FeTiO;, ...
Chalkogenide Zintl-Phasen
: A-Ortho-...ate ternare Chalkogenide A-Chalkogenido-...ate A-...ide (tern. Zintl-Ph.)

& metallisch

3, AIPOs, ... Silicate, ... LiGaGe, ...

C  ionisch

>

S

£

o kovalent Chalkogenidot-...ate

== Bindungs-aufgefillt

(+ 2-bindige Chalkogene)

== Ordungsvariante

(isoelektronischer Ersatz,

gleicher Bindungstyp)

> | (icken—aufgefiillt

(+ Kationen A)

<= Defekt-Variante

A-Chalkogenido-...ate

Alumosilicate, ...




