
Oberseminar: Künstliche Edelsteine 5.2.04 Vorlage 2

Künstliche Edelsteine (Forts.)
3. Verneuill-Verfahren 7→ Rubin, Saphir (Korund)

Struktur
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von Korund
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Kristall

Brenner

Wasserstoffzufuhr
Trichter

Sauerstoffzufuhr

Klopfmechanik

Brennkammer

Pulverbehälter
mit Siebboden

Dreh− und Absenk−
   mechanismus

Flamme

Tröpfchen

Verneuill-Verfahren

4. Czochralski-Verfahren 7→ Granate (YAG usw.)

Struktur von Granat

Czochralski (allgemein)
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Schulter

Tiegel

Hals

Ziehgestänge

Kristallhalter
Anschmelzstelle

Schmelze

Kristall

3cm

Träger

Rohr

HF−Induktionsspule

Keramik−Pulver
Ir−Tiegel
Ir−Abdeckblech

Ir−Abschirmblech

Abschirmrohr

Argon

Czochralski-Verfahren (allgemein und für Granate)

5. Flux-Growth 7→ Beryll
(Smaragd, Aquamarin usw.))

6. Hydrothermalsynthese 7→ Quarz

Struktur von Beryll
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Struktur von α-Quarz

SiO  -Pulver400°C

360°C

1M NaOH

2

1.7 kbar

Keim-
platten

Hydrothermale
Quarzsynthese


