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1.2. Realkristall (Forts.)
1.2.4. Flächenfehler (2-dimensionale Fehler)
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1.2.5. Scherstrukturen (Anionendefekte und 2-dimensionale Fehler)

Scherungausgedehnter Anionen−Defekt Scherung (Wadsley−Defekt)

Scherung−Richtung

(z.B. Magneli−Phasen)

Stöchiometrische Phasen durch regelmässige Scherungen

Idealkristall

viele weitere Beispiele und Übergang zu den stöchiometrisch zusammengesetzten Magneli-Phasen s.
unter: http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/Vorlesung/oxide 4.html


