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2.4. Reaktionen/Synthesen von Festkérpern (Forts.)
2.4.5. Modifizierung: Austausch und Intercalation

WO3 (hexagonal) Oktaederschichten in Ubergangsmetall- G-Alumina
chalkogeniden AXy
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2.5. Einkristallziichtung

» Tropfchen

T2>T1 Kristall
(Gasbewegung durch
thermische Diffusion)
heiss

Zonen— Hydrothermal-

Bridgman* Tamann || Czochralski schmelzen Synthese Chemischer Transport Verneuil

Kristall

(aw gl,vﬁ

e
. =
® T
. o 2 =z AB
. ? ? Q 4 T2
. ) kalt| | =
. Schm. A 0 Flamme
: @ @ Wasser
L]
L]
.

Ofen




