
Vorlesung: Intermetallische Phasen Vorlage 3.1

3. Feste Lösungen (A-A, A2-B1, B2-B2)
3.1. Wiederholung Phasendiagramme
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3.2. Überstrukturen, Ordnungsvarianten
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ausgeordnete b.c.c.-Strukturen: β-Messing und Fe3Al


