
Vorlesung: Intermetallische Phasen Vorlage 6.3

6. Zintl-Phasen (A1-B2) (Forts.)
6.3 Ternäre Zintl-Phasen

Na6Ga2Se6 NaAlSe2

6.4 Clusterverbindungen (E(III)-Verbindungen an der ’Zintl’-Grenze)

K4Sn9 Cs2In3

K3Ga13


