
Vorlesung: Intermetallische Phasen Vorlage X.Y

Exkurs: Gestalterinnernde Legierungen (Shape Memory Alloys, SMA)

Legierung Zusammensetzung TM−A-Bereich Hysterese
[at %] [oC] [oC]

AgCd 44-49 % Cd −190 ... −50 15
AuCd 46.5-50 % Cd +30 ... +100 15
CuZn 38.5-41.5 % Zn −180 ... −10 10
NiAl 36-38 % Al −180 ... +100 10
NiTi 49-51 % Ni −50 ... +110 30
MnCu 5-35 % Cu −250 ... +180
FeMnSi 32 Gew.-% Mn,

6 Gew.-% Si −200 ... +150 100

Zusammensetzung und Eigenschaften einiger gestalterinnernder Legierungen
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