
Vorlesung AC-II Chemie der Metalle Vorlage 7.1

7. Lanthanoide (Forts.)
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Termschema von Ho3+
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UV/VIS-Spektrum von Na2Ho[WO4][PO4]
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Kristallstruktur von SmCo5 (CaCu5-Typ)


