
Vorlesung AC-II Chemie der Metalle Vorlage 8.3

8. Übergangsmetalle (Forts.)

8.2. Elemente: Darstellung 1: Eisen und Stahl
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2300°C Wind (Luft (+ O2), 1300°C, 4 bar)

Gichtgas (50% N2, 30% CO, 15% CO2)

Eisenerz, Kohle, Kalkstein (Möller)

2 C + O2 --> 2 CO; -220 kJ/mol

Fe(f) --> Fe(fl)

C + CO2 --> 2 CO; +172.6 kJ/mol

Fe3O4 + CO --> 3 FeO + CO2; +36.8 kJ/mol

Fe2O3 + CO --> 2 Fe3O4 + CO2; -47.3 kJ/mol

Vorwärmzone

Reduktionszone

Fe3+ --> Fe2+

direkte

FeO + CO --> Fe(f) + CO2; -17.5 kJ/mol
Reduktion

Fe2+ --> Fe0
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Windfrischen Herdfrischen! historisch

Fe-Gewinnung und -Aufarbeitung (historisch)


