
Vorlesung: Vom Mineral zum Material: Silicate Vorlage 4.2

4. Technische Tectosilicate
4.3. Zeolithe: Kristallchemie wichtiger nat•urlicher Zeolithe
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Wasser-frei: Feldspäte

•Ubersicht nat•urliche Zeolithe Natrolith (NAT) 12 (sowie 3, 4)

Thomsonit (THO) 2 Laumontit (LAU) 6

Stilbit (STI) 8 Heulandit (HEU) 9 Phillipsit (PHI) 5

Mordenit (MOR) 10
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E� ektive Porengröße/kinetischer molekularer Durchmesser [pm]
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Porenabmessungen und m•ogliche G•aste


