
Vorlesung: Strukturchemie der Oxide Vorlage 13

4. Kristallographische Scherungen 2
(Blockstrukturen mit 2 aufeinander senkrecht stehenden Scherungen)

allgemeine Formel: MnmO3mn−(m+n)
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