Vorlesung: Strukturchemie der Oxide Vorlage 3
2.4. SiO, (Fortsetzung)

a-Quarz
(schematisch) (schematisch) a-Quarz (Polyederdarstellung)
f-Tridymit: (-Cristobalit:

(schematisch) (Polyederdarstellung) (schematisch) (Polyederdarstellung)

weitere Modifikationen:

Coesit Stishovit (Rutil-Tyo) Keatit



